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宁波维兰德橡胶科技有限公司.

浙江省慈溪市周巷镇环城南路851号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 氟胶O型圈.

SGS工作编号 :. SHAT1806022725OH - SH .

产品规格 :. 18*1.

客户参考信息 :. 19157056.

型号 :. A1000098.

样品接收日期 :. 2018年07月04日.

测试周期 :. 2018年07月04日 - 2018年07月06日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :.

测试结果 :. 请参见下一页.

请参见下一页.

结论 :. 基于所送样品进行的测试，铅，镉，汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的测试结

果符合GB/T 30512-2014的限值要求。.

Dany Shen沈丹丹.

..批准签署人.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. 描述.SGS样品ID.

SN1. SHA18-146372.001 绿色橡胶圈.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

GB/T 30512-2014.

测试方法 :. (1) 参考QC/T 943-2013, 用ICP-OES测定镉的含量

(2) 参考 QC/T 943-2013, 用ICP-OES测定铅的含量

(3) 参考QC/T 941-2013, 用ICP-OES测定汞的含量

(4) 参考QC/T 942-2013, 用紫外-可见分光光度计比色法测定六价铬的含量

(5) 参考QC/T 944-2013, 用GC-MS测定PBBs(多溴联苯)和PBDEs(多溴二苯醚) 的含量 

 

 

 .

001.

镉(Cd). 100 mg/kg. 2 ND

铅 (Pb). 1000 mg/kg. 2 ND

汞 (Hg). 1000 mg/kg. 2 ND

六价铬 (Cr(VI)). 1000 mg/kg. 2 ND

多溴联苯(PBBs)之和. 1000 mg/kg. - ND

一溴联苯. - mg/kg. 5 ND

二溴联苯. - mg/kg. 5 ND

三溴联苯. - mg/kg. 5 ND

四溴联苯. - mg/kg. 5 ND

五溴联苯. - mg/kg. 5 ND

六溴联苯. - mg/kg. 5 ND

七溴联苯. - mg/kg. 5 ND

八溴联苯. - mg/kg. 5 ND

九溴联苯. - mg/kg. 5 ND

十溴联苯. - mg/kg. 5 ND

多溴二苯醚之和(PBDEs) ※. 1000 mg/kg. - ND

测试项目. 单位.限值. MDL
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测试项目. 限值. 单位. MDL 001.

一溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

二溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

三溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

四溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

五溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

六溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

七溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

八溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

九溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

十溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

备注 :.

(1)最大允许极限值引用自GB/T 30512-2014.

(2)※=  一溴二苯醚到九溴二苯醚之和,按照GB/T 30512-2014十溴二苯醚豁免。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.

样品照片:.

SHAAUTO1814637201

SHA18-146372.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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